CERTIFICADO DE CALIDAD

LABORATORIO NACIONAL DE
PROYECCION TERMICA

CODIGO: CBi-nano
COMPUESTO: OXIDO DE BISMUTO

PRESENTACION: POLVO

ESPECIFICACIONES

ESTRUCTURA CRISTALINA Tetragonal
PUREZA DEL REACTIVO 99.9%

GRANULOMETRIA 10-20 nm

T. FUSION 827 °C
ABSORBANCIA 2.2 eV
NULA

REACTIVIDAD

INFORMACION ADICIONAL
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